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ALSAN COAT EPOXI

Revestimento a base de resina epoxi

ALSAN COAT EPOXI é uma pintura & base de resina EPOXI com altos sélidos,
bicomponente com elevada resisténcia quimica e aderéncia, na cor cinza.

ALSAN COAT EPOXI é ideal para impermeabilizagdo de superficies de concreto e
alvenaria em areas umidas, subsolos, cortinas e pisos.

VANTAGENS

= Alta resisténcia quimica a acidos, alcalis, 6leos, graxas etc.;
Excelente aplicabilidade;

Otima resisténcia mecanica e a abraséo;

Boa aderéncia sobre concreto e superficies metalicas;
Otima impermeabilidade.

PROPRIEDADES TIiPICAS

SOPREMA

W sopPREMA
e
EPOX

EMBALAGEM

Conjunto com 25 kg (A+B)
Comp. A (resina) com 21,70 kg
Comp. B (endurecedor) ¢/ 3,30 kg

CONSUMO

AREA x CONSUMO
kg/m?/demao

Substrato 0.25 a 0,35*
desempenado

Substrato liso 0,15 a 0,25*

* Consumo: Variavel em fungao do
tipo da superficie.

ESPESSURA
CONSUMO x ESPESSURA
Consumo Espessura
(kg/m?) (micras)

0,15 90

0,35 210

ENSAIO e
L Componente A Resina epoxi
Composicao basica -
Componente B Amino Fenol
Cor Comp.A+B Cinza
Massa especifica (NBR 5829) | Componente A 1,600 a 1,700
- glem? Componente B 0,900 a 1,100
Viscosidade Stormer — KU 100 - 110
Teor de solidos - % 90 a 95
Pot life — horas 1a3
Tempo de Cura — Dias 14
Tempo para liberagao da area — Dias 3a7
Secagem entre demaos — Horas 6a12
Secagem ao toque — Horas 1a2
Espessura média por demdo - | Superficie Lisa 80 —105
M Desempenada 145 - 200
Aderancia SuperiE)r a resisténcia a
tragao do concreto
Estanqueidade (pressao positiva e negativa) Sem vazamentos

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratério. Valores de ensaios de novos lotes podem

apresentar pequenas variagdes.

PREPARO DA SUPERFICIE

CONCRETO ARMADO: As superficies devem estar desempenadas e ndo queimadas,

limpas, isenta de dleos, graxas, desmoldantes, particulas soltas etc.

VALIDADE
12 meses
Armazenar em local coberto,

seco e ventilado, nas
embalagens intactas.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e
ferramentas podera ser
efetuada com thinner ou
DENVERSOLVENTE 300. Apds
a secagem do produto remover
mecanicamente.

Ninhos e falhas de concretagem deverdo ser detectados, retirando todo o agregado
solto. Indicamos recomposigdo com DENVERGROUT ou argamassa de cimento e areia
traco 1:3 aditivada com DENVERFIX ACRILICO.
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Altura(h), Diametro (d), Largura (w)
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SUPERFICIE DE ACO: Executar o jateamento abrasivo para a retirada de qualquer
incrustacéo de oxidagao, tinta ou dleo, e logo em seguida (maximo de 2 horas), iniciar a
aplicagao do produto.

ALUMINIO E GALVANIZADO: Realizar limpeza da superficie com DENVERSOLVENTE
300 e aplicar uma deméo farta de primer adequado (consultar departamento técnico
SOPREMA).

METODOLOGIA DE APLICACAO

MISTURA: Para aplicagdo do ALSAN COAT EPOXI adicione o componente B
(endurecedor) ao componente A (resina) utilizando uma furadeira com haste adaptada,
homogeneizar totalmente a mistura por aproximadamente 3 minutos.

APLICAGAO: Aplicar com o auxilio de trincha ou rolo de 1a de carneiro, duas ou mais
demaos de ALSAN COAT EPOXI na superficie, aguardando a secagem entre deméaos,
até alcangar o consumo minimo recomendado conforme o substrato.

INFORMA(}()ES PARA TRANSPORTE
As informagdes contidas na tabela a seguir sao para fins de transporte, podendo sofrer
alteragdes. Os dados deverao ser confirmados mediante compra.

EMPILHAMENTO [CLASSIFICAGAO

(unidades)

W
hw 345235 235 4 1263*
Lata-
Comp.A 26,10 3208.90.10

4y
hlg 185 167 - 4 1760*
Galao-
Comp.B

*1263: “TINTA (incluindo tintas, lacas, esmaltes, tinturas, goma-lacas, vernizes, polidores, enchimentos liquidos e bases
liquidas para lacas).”
**1760: LIQUIDO CORROSIVO, N.E.

MANUSEIO E SEGURANCA (D)
Produto inflamavel. Mantenha o produto afastado do calor, de fontes de igni¢édo e de
qualquer chama ou faisca;

= Equipamentos de mistura devem ser a prova de explosao;

= O produto contém solvente. Deve ser evitado o uso em local fechado. Caso isso ndao
seja possivel, utilizar ventilagédo for¢ada;

= Nao deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos. Nao
reutilizar as embalagens;

= Em caso de ingestao acidental, ndo induzir o vémito;

= Em caso de contato com os olhos, lavar com agua em abundancia por pelo menos
15 minutos. Procurar auxilio médico imediato. Em caso de inalagdo acidental,
remover para um local fresco e ventilado;

= Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido
em oleo vegetal, lavar com agua e sabao em abundéancia e aplicar creme hidratante;

SOPREMA

OBSERVAQ()ES
Em superficies horizontais como
pisos o produto pode ser diluido
em até 5% de
DENVERSOLVENTE 300.

Nao deve ser aplicado com
temperatura ambiente inferior a
10°C.

Quando o periodo de intervalo
entre deméaos ultrapassar 24
horas, promover o lixamento fino
da superficie para garantir
aderéncia entre demaos.

O ALSAN COAT EPOXI néo
oferece resisténcia aos raios
U.V. Recomendamos sua

protecdo em areas expostas.

Em estruturas sujeitas a umidade
de solo, aplicar previamente uma
a duas demaos de ALSAN
PRIMER EPOXI.

Por se tratar de produto a base
de solvente, ndo aconselhamos
sua utilizagado em local fechado.
Caso essa situagao venha a
ocorrer, promover a ventilagao
artificial do ambiente, de modo
que a mesma nao provoque
faiscas.

TESTE DE
ESTANQUEIDADE
Segundo a NBR 9574 -Execucgao
de Impermeabilizacdo: deve ser
feito teste de estanqueidade nas
areas impermeabilizadas por 72h

para testar o desempenho e
qualidade do servico, este teste
deve ser feito com lamina de
agua e pode ser iniciado apds o
tempo de liberagdo do produto.
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= Em caso de derramamento, vazamento do liquido ou gases, afastar as fontes de
ignicéo, controlar o vazamento com areia e evacuar o local;

= Em caso de incéndio utilizar P Quimico extintor, espuma resistente ao alcool,
diéxido de carbono. Nao utilizar agua;

= Recomenda-se observar as normas de seguranga estabelecidas pelos 6rgaos
competentes e o uso de EPIs adequados, como luvas e éculos de seguranga;

= N&o coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANCA
COMPONENTE A:

H226:
H315:
H312:
H332:
H320:
H317:
H411:
P210:
fume.
P233:
P240:

Liquidos e vapores inflamaveis.

Provoca irritagédo a pele.

Nocivo em contato com a pele.

Nocivo se inalado.

Provoca irritacéo ocular.

Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

Toxico para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.

Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. — Nao

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

COMPONENTE B:

H315:
H300:
H319:
P280:
P264:
P270:

Provoca irritagédo a pele.

Fatal se ingerido.

Provoca irritagdo ocular grave.

Use luvas de protegao/roupa de prote¢ao/protecao ocular/protegéo facial.
Lave cuidadosamente apds o manuseio.

Nao coma, beba ou fume durante a utilizagao desse produto.

Para mais informagbes sobre 0 manuseio e a seguranga do produto, consulte a Ficha com Dados de Segurancga
(FDS) disponivel no site www.soprema.com.br.

SOPREMA

DESEMPENHO
SOPREMA

Garantimos a qualidade dos nossos
produtos contra defeitos de
fabricacdo, porém ndo assumimos a
responsabilidade pelo desempenho
da obra, uma vez que nao temos
controle direto sobre as condi¢des
de aplicagdo. Eventuais
ressarcimentos estarao limitados ao
valor do produto.

Informamos que a empresa pode
promover alteracées nos produtos
sempre que necessario, sem prévio
aviso.

Os produtos devem ser aplicados
por profissionais habilitados e em
conformidade com as instrugdes
constantes nos manuais de
aplicagao disponibilizados pela
empresa.

Os nomes dos produtos sdo marcas
registradas da empresa.

A Soprema fabrica uma linha completa
de produtos quimicos para a construgéo.
Para informagées, treinamentos, literatura
ou suporte técnico, entre em contato.
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